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Общая трудоемкость: 4 з.е. (144 часов).
Содержание дисциплины: 

Актуальность: становление отрасли восстановления деталей машин в апк: аспекты преодоления инертности; восстанавливаемая деталь как объект реализации ресурсосберегающих технологий. Классификация способов восстановления деталей машин. 

Механизированные способы сварки и наплавки при восстановлении деталей: классификация способов сварки и наплавки; дуговая сварка и наплавка: под флюсом, в среде защитных газов, вибродуговая, порошковой проволокой, лентой и др.; электродная приварка ленты, проволоки, порошков; сущность и особенности, применения электрошлаковой, индукционной, электронно-лучевой, лазерной сварки и наплавки; характерные дефекты при сварке и наплавке методы их устранения; особенности ремонта сваркой и наплавкой деталей из чугуна и алюминиевых сплавов.

Восстановление деталей термическим напылением: сущность процесса напыления; классификация способов напыления; способы напыления: дуговой, газопламенный, детонационный; плазменный; газодинамический, области их  применения, достоинства и недостатки; технология нанесения, покрытий; свойства напыленных покрытий; оборудование и материалы. 

Электрохимические и химические способы восстановления деталей: сущность процессов электролитического нанесения металлов; хромирование, железнение, цинкование и др.: применяемое оборудование, составы электролитов, режимы осаждения покрытий, области их применения; контроль качества покрытий; особенности охраны труда и обеспечения экологической безопасности.

Восстановление деталей полимерами: виды полимерных материалов, применяемых при ремонте машин; классификация способов восстановления полимерными покрытиями. Восстановление лакокрасочных покрытий: виды лакокрасочных материалов, применяемых при ремонте машин; классификация способов нанесения лакокрасочных материалов; способы сушки лакокрасочных покрытий, их достоинства и недостатки; особенности охраны труда и обеспечения экологической безопасности.

Особенности механической обработки восстановленных деталей: особенности обработки деталей: отсутствие и повреждение баз, ограниченные значения припусков, особенности структуры и свойств изношенных и восстановленных поверхностей; выбор и создание установочных баз; перспективные способы и материалы для обработки восстановленных деталей. 

Выбор рационального способа восстановления деталей: основы проектирования технологических процессов восстановления деталей; разработка ремонтного чертежа; обоснование выбора принципа структурирования технологического процесса (принципа концентрации или дифференциации); обоснование выбора рациональных и оптимальных способов восстановления (критериальный подход); основы проектирования технологических процессов восстановления деталей.

Восстановление типовых деталей и сборочных единиц машин: восстановление типовых поверхностей деталей, восстановление и ремонт типовых деталей и сборочных единиц.
Форма контроля: расчетно-графическая работа, экзамен.
